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Typical analysis: Niobium (Grade R04210) 
 
 
 

 
 

Material Purity   

Niobium    

Element Impurity [wt%]   

Ta 0,028 W <0,002 

Fe 0,0014 Mo <0,002 

C 0,004 Ni 0,0015 

N 0,003 Ti <0,001 

O 0,002 Al <0,0014 

H <0,001   

Si 0,001   

 
 
 
 
 
 


