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Typical analysis: Aluminium 99,5% 
 
 
 

 
 

Material Purity   

Aluminium 99,5%   

Element Impurity [wt%]   

Fe 0,02   

Si 0,14   

Cu 0,045   

Mn 0,02   

Mg 0,02   

    

    

 
 
 
 
 
 


